Инструкция по применению 
осадителя серебра из фиксажных растворов ВДМ
1. Засыпать в ёмкость комплект, рассчитанный на 20 (40,60,80,100) литров фиксажного раствора.
2. Тщательно перемешать в течении 1-2 минут.
3. Вылить содержимое баночки компонента №2,в емкость в осаждаемым фиксажем. 
4. Тщательно перемешать раствор в течение 1-2 минут для равномерного распределения преобразователя осадка по всему объёму осаждаемого фиксажа.
5. После отстаивания в течение 3-12 часов слить воду, плотно лежащий на дне осадок собрать, высушить и отправить на дальнейшую переработку.
    Мы готовы купить полученный у вас осадок. Подробности по телефону.
Телефон: 8982-439-13-14

Сайт: www.vardragmet.ru/

Электронная почта:
 var-prom@yandex.ru


